
فناوریهاي نوین بتن و ساختمان

افزودنیهاي شیمیایی بتن
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افزودنیهاي شیمیایی بتن
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مکانیزم اثر

ایجاد حباب هاي پایدار هوا در بتن

افزایش مقاومت در برابر یخبندان

حباب هواساز بتن

ماده افزودنی حباب هوازاي بتن ، ماده اي اسـت جهت ایجاد حباب 

هاي منظم کروي و یکنواخت میکرونیزه هوا در بتن، که بصـــورت 

زنجیره اي، در مخلوط بتنی پخش می شـود و باعث افزایش دوام و 

مقاومت بتن در برابر تخریب ناشـــی از یخ زدگی و نمک هاي ویژه 

ذوب مـی گـردد و به منظور کاهش نفوذپدیـري و افـزایش عمــر 

بتن،در برابر ســــــیکل هاي مکرر ذوب و انجماد به مخلوط بتنی 

افزوده می شود . البته در مواردي که مخلوط بتنی داراي دانه بندي 

مناسبی باشد استفاده از این محصول بین سنگدانه ها ، کاهش آب 

انداختگی مخلــوط را به شکل چشمگیري ارائه می دهد . 

شرح

خواص و اثرات

افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل هاي مکرر ذوب و انجماد 

کاهش نفوذ پذیري بتن

حفظ و پایدار ماندن حباب هاي هواي ایجاد شده در بتن

افزایش دوام و پایایی بتن در شرایط محیطی سرد

کاهش آب اختلاط بتن بدون ایجاد خلل در کارایی بتن 

کاهش پوسته شدن سطح بتن به علت تولید حباب ریز هوا

کاهش پیوستگی لوله هاي موئینه در بتن به لحاظ گسسته شدن 

مسیر آنها به واسطه تشکیل حباب هاي هوا 

کاهش آبا نداختگی و جداشدگی سنگدانه ها به علتا فزایش 

چسبندگی و قوام بیشتر بتن

ا فزایش کارایی بتن مخصوصاً در بتن هایی که فقر ریز دانه دارند. 

کاربردها

باند فرودگاه ها ، راه هاي بتنی ، عرشه پل ها 

کلیه سطوح وسیع بتنی که در معرض یخبندان قراردارند 

ساخت بتنی مطلوب براي سد ها و مخازن و شبکه هاي آبیاري 

و زهکشی 

بتن ریزي در مناطق سردسیر 

ساخت جداول و کفپوش هاي بتنی

ساخت و اجراي بتن سردخانه ها

مناسب براي استفاده در بتن هاي حاوي سیمان با میزان آهک 

بالا

مناسب براي اجراي بتن هاي کف و رویه هاي بتنی که در 

معرض هواي آزاد قرار دارند

Aerated Concrate

B
C
2
5
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ماده افزودنی حباب هواســاز بتن، در یک ســر خود زنجیره بلند 

هیدروکربنی و در سـر دیگر خود داراي جزء قطبی اســت . ســر 

قطبی تمایل به  قرارگیري در آب دارد و سـر غیر قطبی تمایل به 

قـرارگیـري در هوا دارد. این جهت گیـري ها ، حباب هایـی را که 

وارد اختلاط بتن می شـــــوند، پایدار می کند. البته مولفه هاي 

گوناگونی در طـرح اختلاط وجود دارد که روي میـزان هواي بتن 

تازه اثر گذار خواهد بود . به طور مثال مولفه هایـی مانند افـزایش 

مقدار سـیمان، افزایش نرمی ســیمان و افزایش دما و پمپاژ بتن، 

موجب کاهش میزان هوا شـــده و مولفه هایی مانند افزایش مواد 

قلیایی موجب افزایش میزان هوا در بتن خواهد شد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/03 3gr/cm

مایع

 عسلی روشن

ندارد

در آبقابلیت انحلال

حدود 8 PH



3

ASTM C260  ASTM C666 

استاندارد

ISIRI 2930

روش مصرف

1- مقدار حباب هواساز بتن محاسـبه شـده با توجه به عیار بتن، با 2 

برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شـده به بتن 

درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .

2- این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از 

میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . 

نکته : پیشنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه 

عملیات میکس صورت گیرد.

بهترین زمان افزودن حباب هواســــاز بتن ، 5 دقیقه پس از اختلاط 

کامل اجزاي بتن می باشد.

   توجه گردد ماده افزودنی حباب هوا ساز بتن  مســـــــتقیم روي 

سیمان خشک ریخته نشود .  

 میزان مصرف

با توجه به میزان هوایی که حباب هواسـاز بتن در محدوده 4 تا 6 

درصد در بتن ایجاد می کند و شرایط مختلفی مانند نوع سیمان ، 

نســبت آب به سیمان ، نوع سنگدانه ها ، میزان قلیایئت و دماي 

محیط و دماي بتن روي میزان هواسازي تاثیر بســـــزایی دارد، 

پیشـــنهاد می شود براي بدست آمدن میزان دقیق مصــــرف، 

آزمایشـات دقیق کارگاهی انجام شود. ولی به طور معمول میزان 

مصرف حباب هواساز بتن 0/2تا 0/5  وزن سیمان مصرفی است.

ایمنی

این ماده جزء مواد ســــــمی و آتش زا و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

این محصـول به هیچ عنوان نباید با چشــم تماس پیدا کندو یا 

اینکه بلعیده شود ، در صورت تماس با چشــــم سریعاً با مقدار 

فراوانی آب شسـته شود و در صورت ایجاد حسـاسیت در سطح 

پوست و یا احیانا بلعیده شدن  به پزشک مراجعه شود.

هنگام مصـــرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده 

شود.

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طولانی نور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

نگهداري

بسته بندي                            

گالن 20  کیلویی
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افزودنی مایه براي تسریع در گیرش اولیه بتن

مناسب براي بتن هاي درجا و پیش ساخته

 Silicate Concrete Admix
Fast Harden

زودگیر مایع بتن سیلیکاتی

شرح

زودگیر کننده سیمان و بتن بر پایه سیلیکات سدیم می باشد که 

موجب تسریع گیرش سیمان در دوغاب سیمانی و بتنی می شود. 

زودگیر بتن مایع سختی بتن را اصلاح نموده و همچنین مقاومت 

نفوذپذیري ملات و بتن را در برابر آب افزایش می دهد . این ماده 

افزودنی موجب ا فزایش چسبندگی ذرات دوغاب سیمان خواهد 

شد و به این ترتیب جهت انجام عملیات تزریق به داخل خاك، به 

منظور کاهش نفوذپذیري مناسب است. از زودگیر کننده سیمان 

براي تزریق دوغاب سـیمانی به داخل ترك هاي بتن نیز می توان 

استفاده نمود. 

خواص و اثرات

کاهش نفوذپذیري بتن

تسریع در زمان گیرش سیمان و واکنش هیدراسیون

مناسب براي ساخت و اجراي بتن در شرایط آب و هواي سرد

ممانعت از یخ زدگی بتن و ملات

افزایش مقاومت بتن در برابر خوردگی

افزایش دوام و پایایی بتن

ممانعت از خوردگی میلگردها و ورق هاي فولادي

افزایش چسبندگی اجزاي طرح اختلاط

کاهش آب انداختگی بتن

دستیابی به مقاومت هاي اولیه بالاتر

کاربردها

مناسبب راي عملیات ترمیمی مقاطعب تنی

استفاده گسترده در حفاري تونل و چاه

قابلیت تزریق دوغاب سیمانی در ترك هايب تنی

استفاده گسترده در تولید کاشی و سرامیک

تحکیم وب هسازي خاك هاي سستب ه روش تزریق شیمیایی

مناسبب راي تثبیت و مسلح سازي خاك هاي ماسها ي

قابلیت تنظیم زمان گیرش سیمان

تحکیم و بهسازي خاك هاي سست به روش تزریق شیمیایی

مناسب براي تثبیت و مسلح سازي خاك هاي ماسها ي

قابلیت تنظیم زمان گیرش سیمان

مکانیزم اثر

مواد زودگیر کننده بتن بر پایه سیلیکات سـدیم، با  ایجاد اشـباع 

سازي یونی دوغاب سیمان موجب تسریع در گیرش اولیه دوغاب 

می شود . با تنظیم میزان مصــرف ماده افزودنی زودگیر سیمان، 

می توان زمان گیرش دوغاب ها را کنترل نمود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/27وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

بی رنگ

نداردیون کلر

1 - مقدار زودگیر مایع بتن محاسبه شـده با توجه به عیار بتن ، با 

2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شـود . افزودنی رقیق شـده 

به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .

– این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و   2

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . 

نکته : پیشــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

روش مصرف

PH8

استاندارد

ASTM C494ISIRI 2930 EN 934 - 2
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 میزان مصرف

میزان مصـرف این محصـول باید توسط انجام آزمایشــات دقیق 

کارگاهی و در نظر گرفتن مولفه هاي گوناگونی مانند : شرایط آب 

و هوا ، نوع سیمان مصرفی ، میزان سیمان مصرفی ، نوع سنگدانه 

هاي مصرفی و از همه مهمتر زمان مورد نظر براي تسـریع گیرش 

مشـخص شود، ولی به طور معمول بین 1 تا 2 درصد وزن سیمان 

مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایمنی

در صورت برخورد با پوست یا چشـم باید فوراً با آب شیرین فراوان 

شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

در هنگام مصــرف این ماده از دستکش و ماسک مناسب استفاده 

شود.

 این ماده آتش زا نیسـت و در محدوده مواد خطرساز و مضـر براي 

سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود نباید بلعیده شود یا 

با چشم تماس داشته باشد.

نگهداري

مدت : یک سال در بسته بندي اولیه 

شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مسـتقیم و طولانی 

نور خورشید 

بهترین دما نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن  20 کیلویی
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افزودنی پودري براي افزایش سرعت هیدراسیون

مناسب براي بتن هاي درجا و پیش ساخته

 Powder Concrete
Fast Harden

زودگیر کننده پودري بتن 

شرح

خواص و اثرات

ماده افزودنی زودگیر کننده بتن پودري و یا به عبارتی دیگـر زود 

سخت کننده بتن ، جهت تســـــریع گیرش اولیه و نهایی بتن و 

دستیابی به مقاومت هاي فشــــــاري زودرس ، به مخلوط بتنی 

افزوده می شــود. زودگیر کننده پودري بتن ، حل شـــدن آهک  

آلومین را در آب اختلاط بتن آســــــان نموده و فرایند آبگیري 

سیلیکات ها را تسـریع می نماید . به این ترتیب ، فرایند گیرش و 

سخت شدن زودتر حاصل می شـود . ماده افزودنی زودگیر کننده 

پودري را می توان در انواع بتن هاي مسلح و غیر مسلح ، ملات ها 

و گروت هاي آماده پایه سیمانی ، جهت تســریع در گیرش مورد 

استفاده قرار داد.

امکان بهره برداري سریعتر از قالبها

تسریع در زمان گیرش سیمان و واکنش هیدراسیون

مناسب براي ساخت و اجراي بتن در شرایط آب و هواي سرد

ممانعت از یخ زدگی بتن و ملات

کاهش زمان کیورینگ و محافظت بتن، در برابر یخ زدن و شرایط 

محیطی خاص

افزایش مقاومت بتن در برابر خوردگی

ممانعت از خوردگی میلگردها و ورق هاي فولادي

افزایش چسبندگی اجزاي طرح اختلاط

کاهش نفوذ پذیري بتن

افزایش دوام و پایایی بتن

کاهش ترك هاي ناشی از جمع شدگی در بتن

جبران افت مقاومت هاي اولیه و افزایش زمان گیرش ترکیبات

دستیابی به مقاومت هاي اولیه و نهایی در زمان کوتاهتر

کاربردها

مناسبب رايا ستفاده توامب ا ملاتهاي ترمیمیب راي گیرش سریعتر 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/35وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

طوسی

نداردیون کلر

مکانیزم اثر

ا فـزودنـی زودگیـر کننده بتن پودري، به  مکانیزم تاثیر گذاري ماده

فاکتور هاي مختلفی همچون میزان مصـــرف ، نوعا ختلاطا جزاء ، 

دماي محیط بتن ریزي ، دماي بتن ، نوع سیمان ، نســـــبت آب به 

سیمان و شرایط عمل آوري بتن بستگی دارد.

ا نجام  ا ثر برخورد با  آب ، با  همانطور که مشـــهودا ست، سیمان در

عملیات هیدراسیون، شروع به روند سخت شدن و کســب مقاومت 

ا ین فرایند با حل شـدن سـیمان در آب شـروع می  طبعاًمی نماید . 

ا یجاد ژل  C-S-H به مرحله  شــود و پسا ز طی دوره  دورمنت  و

ا ین مرحله محصـــولات  ا ز نظر گیرش می رسد . پسا ز تکامل خود

ا صطلاح بتن سخت می شود.  هیدراسیون تشــــکیل می شود و در

ا ین فـرآیند را کوتاهتـر نموده و  ا فزودنی زودگیـر بتن پودري، ماده

زمان گیرش را تسریع می نماید .

توجه نمائید هنگامی که نسبت  C3A به  SO3 بیشترا ز 4 باشد 

زودگیر بتن پودري بیشترینا ثر گذاري را خواهد داشت.

مناسب براي بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد

مناسب براي ساخت و اجراي بتن در مناطق بادخیز

مناسب براي تولید قطعات پیش ساخته به جهت بهره برداري سریعتر

مناسب براي اجراي کلیه المان هاي بتنی سازه

استاندارد

PH11 حدود
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1 – مقدار محاسـبه شـده از ماده افزودنی زودگیر  کننده پودري 

محاسبه شده، با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط 

بتن رقیق شــود . افزودنی رقیق شــده به بتن درحال اختلاط به 

تدریج اضافه شود .

– این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و   2

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . 

نکته : پیشــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 –  محصــــــول زودگیر کننده بتن پودري را می توان قبل از 

افزودن آب به مخلوط ، به اجزاي خشک افزود.

ایمنیروش مصرف

در صورت برخورد با پوست یا چشـم باید فوراً با آب شیرین فراوان 

شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

در هنگام مصــرف این ماده از دستکش و ماسک مناسب استفاده 

شود.

 این ماده آتش زا نیســت و در محدوده مواد خطرساز و مضـــر  و 

محیط زیست قرار ندارد.

 میزان مصرف

بســـــته به دماي هوا و مدت زمان لازم براي زودگیر نمودن زمان 

ا فزودنی  زودگیر کننده بتن  گیرش بتن ، مقدار مصــــــرف ماده

پودري، 1 تا 3 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

نکته : دقت شود میزان دقیق مصــــرف زودگیر کننده بتن باید با  

انجام دقیق آزمایشـــــــات کارگاهی صورت پذیرد و فاکتورهاي 

گوناگونی مانند نوع سیمان مصـرفی ، نسـبت آب به سیمان ، دماي 

محیط ، میزان زودگیري لازم  و ... مد نظر قرار گیرد.

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مســتقیم و طولانی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی
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افزودنی پودري براي افزایش سرعت هیدراسیون

مناسب براي عملیات پاشش بتن

F
S
P
6
2

Concre Powder Shotcrete

زودگیر شاتکریت پودري

شرح

زودگیر شاتکریت پودري، ماده افـزودنی که باعث تســـریع گیرش 

آنی بتــن و رســــیـدن به مقـاومت مطلوب در کـوتاه ترین زمان 

ممکن می شـود. وجـود کلســـیم و منیزیم و همچنین موادي که 

نقش تنظیم PH در این محصــول را دارنــد، باعث گیرش سریع 

سـیمان می گردد. این ماده افزودنی جهت گیرش سـریع بتن هاي 

پاششی( شاتکریت ) و همچنین اجراي لایه مستحکم و مقاوم بتنی 

به شــیوه شــاتکریت، مورد اســتفاده قرار می گیرد. پودر زودگیر 

شاتکریت در زمان اجراي شاتکریت خشـــک، روي سطح بتن ، به 

همراه هواي فشــرده با فشــار روي سطح پاشیده یا شاتکریت می 

شود. پودر زودگیر شـاتکریت آغاز و رشـد سـرعت هیدراسـیون را 

ســـــریعتر می کند و در نتیجه گیرش اولیه و نهایی بتن در زمان 

کوتاهتري انجام می شود و بتن زودتر به سختی مورد نظر می رسد.     

خواص و اثرات

تسریع در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن

حصول مقاومت بالاتر در زمان کوتاهتر

بدلیل عدم وجود کلراید هیچ گونه خوردگی براي فلزات نخواهد 

داشت.

کاهش زمان لازم جهت نگهداري و محافظت از بتن

افزایش دماي هیدراتاسیون

جلوگیري از یخ زدگی بتن

کاهش برگشت بتن در حین اجراي شاتکریت

کاهش محسوس جداشدگی سنگدانه ها پس از پاشش

افزایش چسبندگیب تن و کاهش ریزش مصالحب ه دلیل گیرش سریع

کاربردها

بتن پاشی یا شاتکریت

بتن ریزي در سطوح شیب دار و بالاسري

امکانا جراي بتن پاششی با ضخامت هاي مختلف

امکان شاتکریت بتن تا ضخامت 35 سانتیمتر در یک لایه

امکان اجراي بتن پاششی در کلیه جهات

مناسب براي اجراي لاینینگ کانال ها و تونل ها و سازه هاي زیر 

زمینی

مناسب براي اجراي بتن مقاطع قوسی شکل و منحنی

مناسب براي اجراي بتن پاششی براي تحکیم بسترهاي خاك

بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد       

قابل استفاده در محل هایی که امکان قالب بندي وجود ندارد.

انجام کارهاي ترمیمی در سازه هاي بتنی

مناسب براي اجراي تونل به عنوان عامل تثبیت کننده

تحکیم و بهسازي خاك هاي سست به روش تزریق شیمیایی

مناسب براي تثبیت و مسلح سازي خاك هاي ماسه اي

قابلیت تنظیم زمان گیرش سیمان

مکانیزم اثر

ا فزودنی پودر زودگیر کننده شــاتکریت،   مکانیزم تاثیر گذاري ماده

بستگی به فاکتور هاي مختلفی همچون میزان مصرف ، نوعا ختلاط 

اجزاء ، دماي محیط بتن ریزي ، دماي بتن ، نوع سیمان ، نسـبت آب 

به سیمان و شرایط عمل آوري بتن دارد.

ا نجام  ا ثر برخورد با  آب ، با همانطور که مشــــهودا ست، سیمان در

عملیات هیدراسیون شروع به روند سخت شدن و کســـب مقاومت 

ا ین فرآیند با حل شدن سـیمان در آب شـروع می  طبعاً می نماید . 

ا یجاد ژل  C-S-H به مرحله  شــود و پسا ز طی دوره  دورمنت  و

ا ین مرحله محصـــولات  ا ز نظر گیرش می رسد . پسا ز تکامل خود

ا صطلاح بتن سخت می شود.  هیدراسیون تشــــکیل می شود و در

ا فزودنی زودگیر شـاتکریتا ین فرایند را کوتاهتر نموده و زمان  ماده

گیرش را تسریع می نماید .

توجه نمائید هنگامی که نسبت  C3A به  SO3 بیشترا ز 4 باشد 

زودگیر بتن شاتکریت بیشترینا ثر گذاري را خواهد داشت.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/35وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

سفید

ASTM C1141

استاندارد

– زودگیر شاتکریت پودري باید به مصالح خشک افزوده شود و   1

هنگام خروج از دسـتگاه پاشـش، با آب ترکیب شـود و شـروع به 

واکنش نماید.

2 – چنانچه از ماسـه خیس در طرح اختلاط اسـتفاده می شــود 

نباید این محصـول را به مصـالح خشـک افزود . در این حالت باید 

دقیقا قبل از اختلاط با آب زودگیر پودري شاتکریت را به مخلوط 

اضافه کرد.

روش مصرف

 میزان مصرف

رطوبت سطح مقطع ، شرایط دماي محیط ، نوع سیمان مصرفی و 

نسبت آب به سیمان و با انجام آزمایشات دقیق کارگاهی مشخص 

می شود و براي تعیین میزان دقیق مقدار مصــــرف،  از زودگیر 

شاتکریت پودري می بایســت مخلوط هاي آزمایشـــی در محل 

پروژه با توجه به در نظر گرفتن شــرایط مذکور صـــورت گیرد . 

عموماً میزان مصـرف 2 الی 7 درصــد وزن سیمان مصــرفی می 

باشد .

ایمنی

در صورت برخورد با پوست یا چشم باید با آب فراوان شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیسـت و در محدوده مواد خطرساز و مضـر براي 

سلامتی و محیط زیست قرار ندارد.

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

میزان دقیق مصـــرف زودگیر شاتکریت پودري بر اساس سرعت 

سـاخت بتن ، مدت زمان لازم براي بتن پاشـی، سـرعت گیرش ، 

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طولانی نور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

نداردیون کلر

ASTM C1398

PH7 حدود
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افزودنی مایع براي تاخیر در گیرش بتن

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

Concrete Liquid Retarder

دیرگیر کننده بتن مایع

شرح

محصـولی کار آمد که پس از افزوده شدن به بتن، موجب تأخیر در 

زمان گیرش می شود و سرعت رونــد پیشــــــــــرفت واکنش 

هیدراسـیون را کم می کنـد . همچنین اسـتفاده از دیرگیر کننده 

بتـن مایع، امکان ساخت بتن هاي حجیم را میسر می سازد .

تأخیر در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن

امکان بتن ریزي در مناطق گرمسیر

امکان بتن ریزي در مناطق بادخیز

امکان ساخت و حمل بتن در مسافت هاي طولانی

افزایش زمان کارایی و کارپذیري بتن

کاهش دماي بتن، در بتن ریزي هاي حجیم

کاهش احتمال به وجود آمدن درز سرد در بتن ریزي هاي با 

حجم بالا

افزایش زمان ویبره پذیري بتن

جلوگیري از بوجود آمدن ترك هاي سطحی و حرارتی در بتن 

سازگار با انواع سیمان پرتلند

افزایش مقاومت بتن در طولانی مدت

خواص و اثرات

کاربردها

بتـن ریزي هاي حجیم و نیمه حجیم نظیر سـد سازي و پل و . . 

مناسب براي کنترل گرادیان حرارتی حاصل از گیرش سیمان

مناسب براي اجراي پروژهایی که نیاز به کنترل گیرش بتن در 

مراحل اولیه و نهایی دارند

مناسب براي بتن ریزي در مناطق گرمسیري

مناسب براي بتن ریزي با فاصله بیشتر از حد متعارف

مناسب براي ساخت بتن هاي پمپ پذیر

ساخت و حمل بتن در مسافتهاي طولانی و بسیار دور از 

کارخانه هاي بتن

مکانیزم اثر

دیرگیر بتن مایع از حل شدن یون هائی که بیشــــترین حد حل 

شـدگی در مدت زمان اولیه هیدراسـیون دارند ، ممانعت به عمل 

می آورند . به طور مثال می توان به یون هاي آلومینات و کلسـیم 

اشـاره نمود . مولکول هاي ماده افزودنی دیرگیر بتن مایع به دلیل 

داشتن خواص قطبی در محلول هاي آبی، با ایجاد تاخیر در اشباع 

یون هاي کلســـــــــیم موجود در مخلوط بتنی ، شروع فرآیند 

هیدراســیون را به تاخیر می اندازد و در نهایت گیرش نهایی بتن 

نیز دچار تاخیر خواهد شد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1/6 3kgr/cm

مایع

بی رنگ

ندارد

روش مصرف
دیرگیر کننده مایعب ه روش هاي زیرب هب تنا فزوده می شود:

1 - مقدار مادها فزودنی ب تن محاسبه شـدهب ات وجهب ه عیارب تن، ب ا 2ب رابر 

حجما ز آبا ختلاطب تن رقیق شود. ا فزودنی رقیق شـدهب هب تن درحال 

اختلاطب هت دریجا ضافه شود. 

2 –ا ین محصـــول را میت وانب ه مخلوط آمادهب تنا ضافهن مود وپ سا ز 

میکس کامل، ب تن ریزيا نجام شود. 

نکته:  پ یشــنهاد می شودب ها زاي هر متر مکعبب تن،  حداقل 1 دقیقه 

عملیات میکس صورت گیرد.

3 –دیـرگیـرب تن مایع  را مــیت وان در هنگامت ولیدب تنب هب چینگ وی ا 

تراك میکسرا ضافهن مود.

PH8

استاندارد



 میزان مصرف
ا فزودنی دیرگیر بتن مایع به  میزان دیرگیر شـدن بتن توســط ماده

عوامل مختلفیا ز جمله دماي هوا ، عیار بتن ، دماي بتن ، مدت زمان 

ا ین  مورد نظر برايا یجاد تاخیر در گیرش بتن، بســتگی دارد که بر

اساس براي تعیین  میزان دقیق، می بایسـتی با  آزمایشــات دقیق 

ا ین ماده  ا ز کارگاهی مشـخص گردد . به طور معمول میزانا ستفاده

افزودنی 0/2تا 0/4 وزن سیمان مصرفیا ست. 

این ماده جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناك براي محیط زیست 

نمی باشد.

این محصــول به هیچ عنوان نباید با چشــم تماس پیدا کندو یا 

اینکه بلعیده شود.

 در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود.  

ایمنی

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طولانی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن 20 کیلویی

11

توجه گردد ماده افزودنی دیرگیر کننده بتن مایع مستقیم

 روي سیمان خشک ریخته نشود .  
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شرح

افزودنی پودري براي ایجاد خاصیت کندگیري بتن

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

دیرگیر کنندهب تن پودري

دیرگیر کننده بتن پودري محصـولی کارآمد به شکل کریســتالی 

است که پس از افزوده شدن  به بتن ، با کاهش سرعت هیدراسیون 

بتن ، موجب تاخیر در زمان گیرش بتن می شــود. دیرگیر کننده 

بتن پودري یا کند گیر کننده بتن پودري با افزوده شدن به ملات ، 

با ایجاد تاخیر کنترل شـده در زمان گیرش ، از سـفت شــدن زود 

هنگام بتن یا ملات جلوگیري می کند و ضمن سهولت در فرآینده 

بتن ریزي، موجب صافی و پرداخت سطح می شود.

ایجاد تأخیر در زمان گیرش بتن

افزایش مقاومت بتن در دراز مدت

امکان ساخت و اجراي بتن ریزي در مناطق گرمسیر

امکان ساخت و اجراي بتن در مناطق بادخیز

افزایش زمان کارایی یا کارپذیري بتن

بهبود پرداخت پذیري سطح بتن

امکان بتن ریزي با فاصله زیاد بچینگ تا محل تخلیه شدن بتن از 

لوله تزریق

ممانعت از بوجود آمدن ترك هاي سطحی ناشی از جمع شدگی

کاهش درزهاي سرد ناشی از فواصل بتن ریزي

خواص و اثرات

کاربردها

بتن ریزي هاي حجیم و نیمه حجیم 

مناسب براي اجراي پروژه هاي با حجم بتن ریزي بالا، مانند سد ،  

پل ، شالوده هاي پر حجم و ...

ساخت و حمل بتن در مسافت هاي طولانی

ساخت بتن هاي پر مقاومت و نفوذ نا پذیر

مناسب براي ساخت و اجراي بتن هاي معماري 

مناسب براي اجراي بتن هاي پمپی 

مناسب براي تولید و اجراي بتن غلطکی

مکانیزم اثر

دیرگیر کننده بتن پودري ، باعث کاهش سرعت آبگیري سـیمان 

و یا به عبارتی واکنش سیمان و آب می شود و اثر مستقیم بر روند 

هیدراسیون داشـته و از طرفی موجب کاسـتن میزان نفوذ آب به 

ذرات سیمان می شود. 

توجه شود که استفاده از ماده افزودنی دیرگیر کننده پودري یکی 

از فاکتورهاي دیرگیر شـدن بتن می باشــد و مولفه هاي دیگري 

مانند نوع سیمان ، نســـبت آب به سیمان و دماي محیط به طور 

ویژه اي روي زمان گیرش اثر گذار هستند.

نوع سیمان مصرفی ارتباط مستقیمی با میزان دیرگیري افزودنی 

پایین و   C3A  کندگیر کننده بتن پودري دارد . سـیمان هاي با

قلیائیت کم، نســـــــبت به سیمان هاي با مقادیر  C3A بالا و 

قلیائیت بیشـتر، نرخ دیرگیري بیشــتري خواهند داشت و این به 

کم ، میزان   C3A  این دلیل اســـت که ســـیمان هاي با میزان

کمتري افزودنی جذب می کنند . بنابراین مقدار سـیمان دیرگیر 

بیشــــــتري جهت اثر گذاري و واکنش و ایجاد تاخیر در فرایند 

هیدراسیون  C3S به جا خواهد ماند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

1 3gr/cm

پودر

سفید

ندارد

استاندارد

Concrete Powder Retarder

PH8 حدود
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روش مصرف

1 - مقدار ماده افزودنی دیرگیر کننده پودري محاسـبه شــده با 

توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شـود . 

افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .

– این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و   2

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . 

نکته : پیشــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

– محصــــــول کندگیر کننده بتن پودري را می توان قبل از   3

افزودن آب به مخلوط ، به اجزاي خشک افزود.

 میزان مصرف

بســته به دماي هوا و مدت زمان لازم براي به تأخیر انداختن زمان 

گیرش بتن ، مقدار مصـــرف دیرگیر کننده بتن پودري 0/2تا 0/6 

درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

دقت شود میزان دقیق مصـــرف کندگیر کننده بتن، باید با  انجام 

دقیق آزمایشـــات کارگاهی صورت پذیرد و فاکتورهاي گوناگونی 

مانند نوع سیمان مصـرفی ، نســبت آب به سیمان ، دماي محیط ، 

نسبت دیرگیري لازم  و ... مد نظر قرار گیرد.

ایمنی

ماده افزودنی دیرگیر کننده بتن جزء مواد ســــمی و آتش زا و 

خطرناك براي محیط زیست نمی باشد.

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

درصورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسـته 

شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و 

طولانی نور خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی
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افزودنی مایعب رايا فزایش سرعت گیرش در هواي سرد

مناسبب رايب تن هاي مسلح

ضد یخ مایع بتن

Concrete Anti Freeze

A
F
3
0
0
0
-M

شرح

بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد همواره یکی از مشـــــکلات 

موجود براي مجریان محترم می باشد . آب و هواي سـرد موجب یخ 

زدن آب بتن و در نتیجه انبســـاط حجمی بتن بعد از سخت شدن 

خواهد شد که معضلات گوناگونی را براي بتن ایجاد خواهد نمود. با 

یخ زدن آب مخلوط ،  آن بخش از آب که می بایســـت در مخلوط 

بتنی با سیمان واکنش نشان دهد، حذف می شود و در اصل آبی در 

مخلوط باقی نمی ماند که فرآیند هیدراسیون کامل شود و بتن فرم 

لازم را بگیرد . بنابراین فرایند هیدراسیون دچار خلل شده و گیرش 

اولیه بتن اتفاق نمی افتد. یکی از راههاي جلوگیـري از یخ زدن آب 

مخلوط و حصـــول گیرش اولیه سریعتر، استفاده از ماده افزودنی 

ضـد یخ مایع بتن به عنوان شــتاب دهنده فرآیند هیدراســیون و 

افزاینده حرارت زایی بتن  در شرایط آب و هواي سرد است. ضد یخ 

مایع بتن مایعی بر پایه نیترات سدیم ، کلســــیم و مواد  افزودنی 

شـتاب دهنده واکنش هیدراسـیون اســت که براي بتن ریزي در 

سرماي شدید فرموله و  طراحی شده اسـت و گیرایی بتن را  از 12 

ساعت به 4  الی 5 ساعت تقلیل می دهد . این ماده مخصـــــوص 

استفاده در ساخت بتن هاي مســـــلح می باشد و هیچ گونه ماده 

خورنده که براي فولاد مضــــر باشد، در ترکیب آن وجود ندارد . با 

افزودن میزان مشخص از ماده ضد یخ مایع بتن به مخلوط بتنی می 

توان شاهد واکنش سـریعتر آب و سـیمان بوده و در نهایت گیرش 

اولیه و مقاومت فشاري در مدت زمان کوتاهتري حاصل شود. 

خواص و اثرات

تشدید حرارت زایی بتن                           

افزایش سرعت هیدراسیون حدود 50 درصد

ممانعت از یخ زدن بتن در شرایط آب و هواي سرد و یخبندان

 کاهش نقطه انجماد بتن 

تسریع زمان گیرش اولیه

ممانعت از خوردگی فولاد به دلیل عدم وجود یون کلر در 

فرمولاسیون ضد یخ مایع بتن

سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند

دستیابی به مقاومت هاي اولیه و نهایی بتن در زمان کوتاهتر

کاربردها

مناسبب راي ممانعتا ز یخ زدنب تن هاي مسلح و غیر مسلح

 مناسبب رايب تن ریزي در مناطق سرد سیر و یخبندان

امکانت ولید وا جرايب تن در شرایط آب و هواییب ا دماي 10-ت ا 5+

 گیرش سریعب تن جهتا ستفاده سریعا ز سازهب تنی و قالب ها  

مناسبب رايب تن ریزي در شرایطی کها فت سریع دما پیشب ینی 

می گردد

ا نجام کارهايت رمیمی در هواي سرد وی خبندان

مناسبب راي ساخت وت ولیدب تن در کارخانجاتت ولیدب تنپ یش ساخته

براي گیرش بتن یا ملات لازم است که سیمان و آب واکنش نشان 

دهند تا بتن ســخت شـــده و به مقاومت لازم برســـد . فرآیند 

هیدراسیون سـیمان و آب در دماي زیر 5 درجه سـانتیگراد دچار 

کاهش سرعت محســـوسی خواهد شد . ماده افزودنی شیمیایی 

ضد یخ مایع بتن ، فرایند هیدراسیون را که واکنشــی گرما زاست 

تســریع نموده و در صورت کنترل و رشد متعادل فرآیند گیرش، 

میتوان از یخ زدگی بتن با افزودن ضـــد یخ مایع بتن ممانعت به 

عمل آورد. 

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/2وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

سفید مات

نداردیون کلر 

حدود 8 PH
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 روش مصرف

آماده سازي: 

   ا بتدا سطح قالب ها و آرماتورها را ا ز آب وب رف وی خب زدایید.  در صورت 

امکان آنها را گرمن ماییدت ا دماي آنهاب هب یشا ز 5 درجه سانتیگرادب رسد.  

    دقتن مایید تا هنگامب تن ریــزي ، دمايب تـنا ز محدوده 6 درجه 

ن کند. در صـورتا مکانب ا پوشـش مناســب  سـانتیگراد کاهش پیدا

درجه حرارتب تن را حفظن مایید. 

افزودن محصول: 
    مقدار ضدی خب تن محاسبه شـدهب ات وجهب ه عیارب تن، ب ا 2ب رابر حجما ز 
آبا ختلاطب تن رقیق شود. ا فزودنی رقیق شـدهب هب تن درحالا ختلاط 

بهت دریجا ضافه شود. 
   ا ین محصــــول را میت وانب ه مخلوط آمادهب تنا ضافهن مود وپ سا ز 

میکس کامل، ب تن ریزيا نجام شود.  

نکته: پ یشـــنهاد می شودب ها زاي هر متر مکعبب تن،  حداقل 1 دقیقه 
عملیات میکس صورت گیرد.

    ضــــــدی خب تن را میت وان در هنگامت ولیدب تنب هب چینگ وی ات راك 
میکسرا ضافهن مود.

نکته:   توجه شودب ه مقداري که ضدی خب تن ا ستفاده میشودا ز آبب تن 
کاسته شود. 

استاندارد

میزان مصـــرف ضد یخ بتن  به برودت هواي محیط در هنگام بتن 

ریزي و 8 الی 12 ســـاعت بعـد از بتـن ریزي و همچنین عیار بتن 

بستگی دارد . لذا پیش بینی تغییرات دماي محیط به منظور تعیین 

دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار بگیرد . 

میزان مصرف

عیار 400عیار 350عیار c300دماي محیط بر حسب 

      1/5       2               2/5        0 تا 5-        

      2/52    53- تا 10-

      43    105- تا 15-

درصـد وزنی مصـــرف ضد یخ بتن بر اساس وزن سیمان 

عیارهاي مختلف بتن :   مصرفی در

ایمنی

نگهداري

بسته بندي                            

گالن  20 کیلویی

این ماده در محدوده مواد ســمی ، آتش زا و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

در صورت آلوده شدن چشم با آب سرد شستشو دهید.

درصورت برخورد با پوست یا چشــم با آب شیرین فراوان شســته 

شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مســتقیم و طولانی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه
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افزودنی مایعب راي افزایش سرعت گیرش در هواي سرد

مناسبب رايب تن هاي غیر مسلح

Mortar Anti Freeze

ضد یخ مایع ملات

شرح

یخ زدن بتن همواره یکی از معضـــلات بتن ریزي در شرایط آب و 

هواي ســــرد می باشــــد. به طور معمول بتن در دماهاي پایین 

مقاومتهاي کمتري نســــبت به بتن ریزي در شرایط آب و هوایی 

نرمال  خواهد داشـت . بتن و یا ملاتی که حتی یک بار در ســنین 

اولیه گیرش یخ زده باشد ، نسبت به بتن محافظت شده در برابر یخ 

زدگی، شرایط بسـیار ضعیف تري خواهد داشت. لازم است که بتن  

یا ملات سـیمانکاري در شـرایطی که قرار اسـت در دماهاي پایین 

اجرا شود ، در برابر احتمال یخ زدگی ایمن شود.  

ضد یخ مایع ملات، محصـــولی مایع ، بر پایه کلراید ، نیترات هاي 

سـدیم و کلســـیم و مواد  افزودنی شتاب دهنــده فرموله و تولید 

شــده اســـت و با افزودن به مخلوط بتن یا ملات ، موجب افزایش 

سـرعت گیرایی و افزایش سـرعت فرآیند هیدراسـیون می شـود .  

ماده افزودنی ضد یخ مایع ملات، گیرایی بتن را  از 12 سـاعت به 4 

الی 5 ساعت تقلیل می دهد . این ماده مخصــــــوص استفاده در 

ساخت بتن هاي غیر مسلح می باشد . 

یخ زدن بتن پیش از رسیدن خمیر بتن به گیرش اولیه و کســــب 

مقاومتهاي اولیه مورد انتظار ، موجب انبســــــاط حجمی خمیر 

سیمان خواهد شد که ناشی از یخ زدن آب موجود در مخلوط بتنی 

است که قبل از رسیدن به گیرش اولیه و دستیابی به مقاومت هاي 

اولیه، که قرار بود در فرایند واکنش هیدراسیون شرکت کند ولی با 

توجه به برودت هوا یخ زده اسـت و به همین دلیل ســیمان داخل 

مخلوط واکنش هیدراسیون انجام نمی دهد و گیرش به تعویق می 

افتد . بنابراین با توجه به آب یخ زده که در فرآیند هیدراســـــیون 

شرکت داده نشــده ، پس از افزایش دماي محیط و با آب شدن آب 

منجمد ، فرآیند هیدراسیون آغاز می شـود که نیاز به ویبره مجدد 

خواهد داشت و طبعاً مقاومتهاي کســــــب شده ضعیفی حاصل 

خواهد شد .   

بنابراین چنانچه یخ زدن بتن قبل از گیرش و کسـب مقاومت هاي 

لازم اولیه رخ دهد، آسیب هاي جدي به بتن وارد خواهد شـد، ولی 

چنانچه این یخ زدگی پس از گیرش و حصـــــــول مقاومت اولیه 

مطلوب صورت گیرد ، بتن تحمل بیشـتري در برابر یخ زدن خواهد 

داشـت. دقت شـود که ضــد یخ ملات به دلیل داشــتن کلراید در 

فرمولاسیون خود ، براي استفاده در بتن مسلح مناسب نمی باشد و 

موجب خوردگی میلگردها و در نهایت تخریب بتن خواهد شد. ضد 

یخ مایع ملات براي افزودن به ملات هاي ســیمانکاري و بتن هاي 

غیر مسلح مناسب است.

خواص و اثرات

تشدید حرارت زایی بتن                 

کاهش نقطه انجماد بتن

 تسریع زمان گیرش اولیه

سازگار با انواع سیمان هاي پرتلند 

افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن 

افزایش سرعت هیدراسیون               

کاربردها

جهت جلوگیري از یخ زدن بتن هاي غیر مسلح 

شن ریزي در مناطق سرد و یخبندان 

 تسریع در گیرش بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی و قالب  

مناسب براي زمانی که افت سریع دما پیش بینی می گردد 

انجام کارهاي ترمیمی در هواي سرد و یخبندان 

براي گیرش بتن یا ملات لازم است که سیمان و آب،  واکنش نشـان 

دهند تا بتن ســـخت شــــده و به مقاومت لازم برســــد . فرآیند 

هیدراسـیون سـیمان و آب در دماي زیر 5 درجه ســانتیگراد دچار 

کاهش سرعت محسـوسی خواهد شد . ماده  افزودنی شیمیایی ضد 

یخ مایع ملات ، فرآیند هیدراسیون را که واکنشـــــی گرما زاست، 

مکانیزم اثر

A
F
3
0
0
0
-C
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/1وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

آبی

داردیون کلر 

حدود 7 PH

 روش مصرف

    مقدار ضد یخ مایع ملات محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 

برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شـود . افزودنی رقیق شـده به 

بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .

    این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس 

از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . 

نکته : پیشــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

    این ماده را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تـراك 

میکسر اضافه نمود.

توجه گردد مادها فزودنی ضد مایع ملات مستقیم روي سیمان خشک
 ریختهن شود.  

میزان مصرف ضد یخ ملات، به برودت هواي محیط در هنگام بتن 

میزان مصرف

عیار 400عیار 350عیار c300دماي محیط بر حسب 

      1/5       2               2/5        0 تا 5-        

2/5    53- تا 10-

4    105- تا 15-

درصـد وزنی مصرف ضد یخ بتن بر اساس وزن سیمان 

مصرفی در عیارهاي مختلف بتن : 

2      

3      

ایمنی

این ماده در محدوده مواد  ســــمی ، آتش زا و خطرناكب راي محیط 

زیستن میب اشد.

در صورت آلوده شدن چشم با آب سرد شستشو دهید.

درصورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسته شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

نگهداري

مدت:  یکسال درب ستهب نديا ولیه 

شـرایط : دور از ســرما و یخبندان ، گرما و 

تابش مستقیم و طولانی نور خورشید 

بهترین دماين گهداري:  10+ا لی 30+ درجه

بسته بندي                            

گالن  20 کیلویی

تســـــریع نموده و در صورت کنترل و رشد متعادل فرایند گیرش، 

میتوان از یخ زدگی بتن با  افزودن ضــــد یخ مایع ممانعت به عمل 

آورد. 

استاندارد

ریزي و 8 الی 12 سـاعت بعـد از بتـن ریزي و همچنین عیار بتن 

بســـــتگی دارد . لذا پیش بینی تغییرات دماي محیط به منظور 

تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار بگیرد . 
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افزودنی پودريب رايا فزایش سرعت گیرش در هواي سرد

مناسبب رايب تن هاي غیر مسلح

Mortar Anti Freeze

ضد یخ پودري ملات

A
F
3
0
0
0
-P

شرح

یخ زدن بتن و ملات و متعاقب آن آب شدن بتن یخ زده پسا ز سخت 

ا لزام  شدن ، همواره یکیا ز معضلات مهم در مورد دوام بتنا ست که

ممانعتا ز یخ زدگی بتن تازه و همچنین شــــــرایط بتن ریزي در 

ا فزودنی  شرایط آب و هواي سرد را مورد بررسـی قرار می دهد . ماده

ا فزودنی مناسب بر پایه کلرایدهاي کلســیم و نمک  ضد یخ پودري ،

هاي معدنی جهت کاهش نقطها نجماد ملات و بتن ، تســـــریع در 

گیرش و تشـدید حرارت زایی ، که با نسـبت هاي خاصی جهت بتن 

ریزي در هواي ســرد، فرموله و تولید و  عرضــه می گردد. به دلیل 

وجود یون کلر در فرمولاسیون ضد یخ بتن، جهتا سـتفاده در  بتن 

ا ین محصـول مخصـوصا ستفاده در  هاي مسلح توصیه نمی گردد .

ملات هاي سیمانی و بتن هاي غیر مسـلح می باشد . لازم به توضیح 

است که در شرایط بتن ریزي و یا ملات ریزي در شـرایط آب و هواي 

سرد ، چنانچه بتن یا ملاتی که هنوز به گیرشا ولیه خود نرسیده، بر 

اســاس برودت هوا یخ بزند ، موجبا فزایش حجم کل بتن یا ملات، 

ا ینا مر در نتیجه یخ زدن آب  در نهایت یخ زدن خواهد شــــــد که

مخلوطا تفاق خواهدا فـتاد. در پـیامد یخ زدن بـتن به دلـیلا یـنکه 

مقدار آبی که باید در فرآیند هیدراسیون واکنش نشان می داده ، یخ 

ا ست، در نتیجه گیرش و سخت شدن، بتن را دچار تاخیر خواهد  زده

نمود. تا زمانی که درجه حـرارت محیط کاهش نیابد ، عمل گیـرش 

اتفاق نمیا فتد. توجه فرمایید پسا ز آنکه آب یخ زده داخل مخلوط 

ا ین حالت هما نبساطی که  ذوب شد ، بتن باید مجدداً ویبره شود . در

ا سـت ، موجب خواهد شــد که بتن و  در حالت یخ زدنا یجاد شـده

ملات با حجم زیاديا ز منفذهاي موجود داخل مخلوط ، گیـــرش 

ا ین سرعت گیرش نیز حصــــول مقاومت  خود را به دست آورد که

مطلوب را دچار خلل خواهد نمود و به طبع شـــــاهدا فت مقاومت 

خواهیم بود. بنابراین چنانچه یخ زدن بتن قبلا ز گیرش و کســـب 

ا ولیه رخ دهد. آســــــیب هاي جدي به بتن وارد  مقامت هاي لازم

ا ین یخ زدگی پسا ز گیرش و حصــــــول  خواهد شد ولی چنانچه

مقاومتا ولیه مطلوب صورت گیرد ،بتن تحمل بیشتري در برابر یخ 

زدن خواهد داشت.  

خواص و اثرات

افزایش سرعت گیرش و سخت شدن بتن و ملات 

افزایش حرارت زایی بتن 

تأمین زودرس مقاومت اولیه 

کاهش نقطه انجماد آب و بتن 

افزایش انسجام و دوام بتن و ملات در برابر یخبندان 

براي گیرش بتن یا ملات لازم اســت که ســـیمان و آب واکنش 

نشـــان دهند تا بتن سخت شده و به مقاومت لازم برسد . فرآیند 

هیدراسیون سیمان و آب در دماي زیر 5 درجه سـانتیگراد، دچار 

کاهش سرعت محســـوسی خواهد شد . ماده افزودنی شیمیایی 

ضد یخ پودري ملات ، فرآیند هیدراسیون را که واکنشـــی گرما 

زاست تســریع نموده و در صورت کنترل و رشد متعادل، فرآیند 

گیرش میتوان از یخ زدگی بتن با  افزودن ضد یخ پودري ممانعت 

به عمل آورد. 

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

2/1وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

سفید

داردیون کلر 

حدود 7 PH

کاربردها
مناسب براي ساخت و اجراي بتن درمناطق سرد و یخبندان

 مناسب براي ساخت و اجراي بتن در مواقعی که افت سریع دماي 
محیط پیش بینی می گردد. 

گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی 
استفاده در بتن هاي غیر مسلح به علت داشتن یون کلراید

مناسب براي تولید قطعات پیش ساخته بتنی
مناسب براي ساخت ملات سیمانکاري در آب و هواي سرد ویخبندان
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 میزان مصرف

میزان مصـرف ضد یخ پودري ملاتب هب رودت هواي محیط در هنگام 

بتن ریزي و 8 ا لی 12 سـاعتب عـدا زب تـن ریزي و همچنین عیارب تن 

بســتگی دارد. ل ذا پیشب ینی تغییرات دماي محیطب ه منظور تعیین 

دقیق مقدار مصـرفب اید همواره مورد توجه قرارب گیرد. ب ه طورن رمال 

درصد وزنی مصـــــرفی ضد یخ پودري ملاتب را ساس وزن سیمان 

مصرفی در عیارهاي مختلفب تن مطابق جدول زیر محاسبه می شود. 

عیار 400عیار 350عیار c300دماي محیط بر حسب 

      1/5       2               2/5        0 تا 5-        

      2/52    53- تا 10-

      43    105- تا 15-

ایمنی
این ماده در محدوده مواد سـمی ، آتش زا و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

در صورت آلوده شدن چشم با مواد با آب سرد شستشو دهید.

درصورت برخورد با پوست یا چشـم با آب شیرین فراوان شســته 

شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مسـتقیم و طولانی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندي                            

کیسه  20 کیلویی

1 - مقدار ضد یخ پودري ملات  محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، 

با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شـود . افزودنی رقیق شـده 

به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .

2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس 

از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود .

نکته :  پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

روش مصرف

استاندارد
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